Rer til trykbaerende formal — EN 10217-7

Almindelige rgr til trykbaerende anlaeg leveres typisk iht. EN 10217-7 og alt efter anvendelsesformal
er det ogsa her vigtigt at vide om rgret skal vaere glgdet eller ej glgdet.

Dels for at sikre brugbarheden i produktion, men ogsa for at tilbyde til den rigtige pris!

Dernzest kan det vaere vigtigt, hvilket udgangsmateriale rgr produceres fra, og her har man klart
specificeret de forskellige muligheder i normen.

Vi naevner her de mest anvendte. Betegnelsen b til slut i varekoden betyder at svejsesgm er indvendigt
glattet/eftervalset.

W2b — W2Ab — W2Rb - Disse rgr er producereret fra koldtvalset i finish 2D, 2E, 2B og evt. 2R
W1b — W1Ab - W1Rb - Disse rgr er producereret fra varmtvalset finish 1D og evt. blankglgdet

Har indvendig overfladeruhed betydning er dette vigtige detaljer at fa afklaret fra start.

Dette produkt tilbyder Grgnbech fra ny produktion eller fra udenlandsk vaerkslager!



